
Löchli in Tricot-(Jersey) Wäsche 

Gewirkte Gewebe (Tricot, Jersey) werden aus gezwirntem Garn herstellt. Ein Zwirn besteht aus 

mehreren Einzelfäden, je nach Qualitätsanspruch des herzustellenden Textilstückes.  

Auswahl Gewirkte Textilien: Fixleintücher aus Jersey 
T-Shirts 

Sweat Shirts 

Unterwäsche 
Leggins  

Durch die Dehnbarkeit sind gewirkte Textilien angenehm zum Tragen, jedoch auch anfälliger auf 

Beschädigungen. 

Bei oben erwähnten Textilien genügt es, wenn während dem Tragen 1 Einzelfaden des 

gezwirnten Garns durch einen scharfen Gegenstand angeritzt wird und das Garn an dieser Stelle 

schwächt. Durch das Dehnen beim Tragen und beim Waschen in der Maschine, reisst das Garn 

mit der Zeit an der geschwächten Stelle und es entstehen Löchli. 

Häufige Ursachen :                                 Hängenbleiben mit Schmuck, Armbanduhren 

Fussnägel bei Fixleintüchern 

Hängenbleiben an einem scharfen Gegenstand 

Wenn man ein solches Textilstück näher betrachtet sieht man, dass das Garn teilweise sehr dünn 

und unregelmässig ist. Dadurch auch nicht so strapazierfähig wie es sich die Konsumentinnen 

wünschen würden. 

Diese Löchli sind meist vor dem Waschen nicht sichtbar. Es ist somit auch gut verständlich, dass 

die Ursache zuerst immer bei der Waschmaschine gesucht wird. Mit dem Strumpftest kann man 

sich selbst davon überzeugen, ob die Trommel intakt ist. 

 


